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Folgende Normen sind Bestandteil der Flexibilisierung des Geltungsbereiches Kategorie A (III): 
(Die Auflistung erfolgt nach Einführungsdatum von oben nach unten sortiert.) 
 

Norm 
(Ausgabestand) Titel Einführungs-

datum 

DIN EN ISO 17639 
(2022-05) 

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 
Werkstoffen – Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen 
von Schweißnähten 

16.05.2022 

DIN EN ISO 9016 
(2022-07) 

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 
Werkstoffen – Kerbschlagbiegeversuch – Probenlage, Kerbrichtung 
und Beurteilung 

18.07.2022 

DIN EN ISO 18203 
(2022-07) 

Stahl – Bestimmung der Dicke gehärteter Randschichten 18.07.2022 

DIN EN ISO 4136 
(2022-09) 

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 
Werkstoffen – Querzugversuch 

15.11.2022 

DIN 50106 
(2023-02) 

Prüfung metallischer Werkstoffe – Druckversuch bei 
Raumtemperatur 

19.04.2023 

DIN EN ISO 5173 
(2023-05) 

Zerstörende Prüfungen von Schweißnähten an metallischen 
Werkstoffen – Biegeprüfungen 

23.06.2023 

DIN EN ISO 3887 
(2023-12) 

Stahl – Bestimmung der Entkohlungstiefe 16.01.2024 

DIN EN ISO 6507-1 
(2024-01) 

Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Vickers – Teil 1: 
Prüfverfahren 

16.01.2024 

 


